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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS ET CABLES ISOLES AU POLYCHLORURE
DE VINYLE, DE TENSION NOMINALE AU PLUS
EGALE A 450/750 V -

Partie 4: Cables sous gaine pour installations fixes

AVANT-PROPOS

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CE
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées

5) La CEI n’a fixé aucune pro
n’est pas engagée quang\un

I’objet de droits Qe
responsable de R 3

Cette version consgo

I'amendement™

La Norme internationale CEl 60227-5 a été établie par le sous-comité 20B: Cables de basse
tension, du comité d’études 20 de la CEIl: Cables électriques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES
OF RATED VOLTAGES UP TO AND
INCLUDING 450/750 V -

Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental apd™rgn3gov
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté i
for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete
organizations.

indicated in the latter.

5) The IEC provides no mp
equipment declared to b

6) Attention is dra
of patent rights.

This consolidated i he\official IEC Standard and its amendment has been

amendment 1.

This part of International Standard IEC 60227 has been prepared by sub-committee 20B: Low-
voltage cables, of IEC technical committee 20: Electric cables.
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Elle constitue la partie 4: Cébles sous gaine pour installations fixes, de la CEl 60227: Conducteurs
et cables isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale a 450/750 V. Les
autres parties de la norme compléte sont:

— la premiére partie: Prescriptions générales, publiée comme CEI 60227-1;

— la deuxiéme partie: Méthodes d’essais, publiée comme CEIl 60227-2;

— latroisieme partie: Conducteurs pour installations fixes, publiée comme CEI 60227-3;

— la cinquiéme partie: Cables souples, publiée comme CEI 60227-5;

— la sixieme partie: Cables pour ascenseurs et cables pour connexions souples, publiée comme
CEIl 60227-6;

— la septieme partie: Cébles souples avec et sans écran, a deux ames 0
CEIl 60227-7.

publiés comme

Cette partie forme, conjointement avec les parties 1 et 2, la norme ables sous

gaine pour installations fixes.

Cette deuxiéme édition de la CEI 60227-4 remplace la prefai
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It forms part 4: Sheathed cables for fixed wiring, of IEC 60227: Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V. The other parts of the complete standard are:

This part, in conjunction with parts 1 and 2, forms the complete standard for
fixed wiring.

This second edition of IEC 60227-4 replaces the first edition issued in

Part 1: General requirements, issued as IEC 60227-1;

Part 2: Test methods, issued as IEC 60227-2;

Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring, issued as IEC 60227-3;

Part 5: Flexible cables (cords), issued as IEC 60227-5;

Part 6: Lift cables and cables for flexible connections, issued as IEC 60227-6;

Part 7: Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors, issued as
IEC 60227-7.

ables for
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CONDUCTEURS ET CABLES ISOLES AU POLYCHLORURE DE VINYLE,
DE TENSION NOMINALE AU PLUS EGALE A 450/750 V

Partie 4. Cables sous gaine pour installations fixes
1 Généralités

1.1 Domaine d’application

8 aux cables sous

La présente partie de la CEI 60227 précise la spécification particuliére app

de la publication, les éditions indiq |
révision et les parties prenantes a te partie de la CEIl 60227 sont
invitées a rechercher la possibilité ¢ o (UL, adi és plus récentes des documents
normatifs indiqués ci-aprés. Les me 8 de I'ISO possédent le registre des Normes
internationales en vigueur.

CEIl 60228:1978,

CEl 60332-1;¥979,
surun céble

CEIl 80811x1x1:1 Sthodes d’essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage
des céable i — Partie 1: Méthodes d’application générale — Section un: Mesure des
épaisseurs etdes dimensions extérieures — Détermination des propriétés mécaniques

Modification 1 (1988). Modification 2 (1989).

CEI 60811-1-2:1985, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage
des cables électriques — Partie 1: Méthodes d’application générale — Section deux: Méthodes de
vieillissement thermique

Modification 1 (1989).

CEIl 60811-1-4:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage
des cables électriques — Partie 1: Méthodes d’application générale — Section quatre: Essais a
basse température
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POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES
OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V —

Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60227 details the particular specification for light polyviny
cables of rated voltage of 300/500 V.

Each cable shall comply with the appropriate requirements given in IE articular

requirements of this part.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisier g erence in this text,
constitute provisions of this part of IEC 602¢ p
were valid. All normative documents are st
this part of IEC 60227 are encouraged to i
editions of the normative documents listed
currently valid International Standards.

of applying the most recent
of IEC and ISO maintain registers of

cables — Part I eths for general application — Section One: Measuring of thickness and
overall dimensions —¥ests for determining the mechanical properties
Amendment 1 (1988). Amendment 2 (1989).

IEC 60811-1-2:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables — Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing methods
Amendment 1 (1989).

IEC 60811-1-4:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low temperature
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CEI 60811-3-1:1985, Méthodes d'essai communes pour les matériaux d’isolation et de gainage
des cables électriques — Partie 3: Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC — Section un:
Essai de pression a température élevée — Essais de résistance a la fissuration

CEI 60811-3-2:1985, Méthodes d'essai communes pour les matériaux d’isolation et de gainage
des cébles électriques — Partie 3: Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC — Section deux:
Essai de perte de masse — Essai de stabilité thermique

@%
S


https://webstore.iec.ch/publication/1057&preview

This is a preview - click here to buy the full publication

60227-4 © IEC:1992+A.1:1997 -9-

IEC 60811-3-1:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section One: Pressure test at high
temperature — Tests for resistance to cracking

IEC 60811-3-2:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section Two: Loss of mass test — Thermal
stability tests.
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