NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 245-2
STAN DA R D Deuxiéme édition

Second edition
1994-07

Conducteurs et cable ‘ caoutchouc -
Tension assignée 1S égale-a450/750 V -

Partie 2:

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- any form or by any means, electronic or mechanical,
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et including photocopying and microfilm, without permission
les microfilms, sans l'accord écrit de I'éditeur. in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX
International Electrotechnical Commission PRICE CODE R
MemayHapoaHaa 3nekrpotexHuseckans Komuceus

o Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue


https://webstore.iec.ch/publication/1131&preview

-2 - 245-2 © CEI:1994

SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS ...ttt st e s e et e e este e see s taenee e e e sanssnensresssasnsansssensannnens 4
Articles

1 Généralités .......coooveeeeeirereeeree ettt et et s et ettt et ettt et esne e saeae 8
1.1 Domaine d’appliCation ..........oo it r s e an e eannea 8
1.2  Références NOrMatives ......cocvvieeveenrceencecvece e e B SRR NN 8
1.3 Classification des essais selon la fréquence a laquellé i ctués .... 10
1.4 Echantillonnage................... rereeneeneseeeenennereseessneeomme s NN e o N e N evaeeresrenas 10
1.5  Préconditionnement ..o NN N s N e 10
1.6 Température d’essai....cccccoerieecveeerincnnn, 10
1.7  Tension d’essai c.cococeerveveeieeveececenne e seees N Geee oo ee e N e nneraneacsanaaseneesnnnes 10
1.8  Vérification de la durabilité des 10
1.8 Mesure de I'épaisseupde I’ eloppe i 2 10
1.10 Mesure de I'épaisseur 12
1.11 Mesures des dimensio 12
1.12 Essai de brasabilité de 14
2 16
16
18
18
18
3 20
20
22
24
28

4  Essais mécaniques aprés vieillissement en étuve a air chaud et en bombe a
oxygéne des matériaux isolants en élastomére de type IE 1 ..o 28
A4 GENETAIES oo et et ear e 28
42 Echantillonnage et préparation ... 28
4.3 Procédure de VIieilliSSEMENt .......ccooiiiiiiiiiiiiii e 28
4.4  Préparation des éprouvettes et essai de traction ........c.coccovivvienrinncveciiinnen. 28
5 Essai de non-propagation de la flamme pour les cables d’ascenseurs..................... 30

6 Résistance ala chaleur des tresses 1eXHIES e e 32


https://webstore.iec.ch/publication/1131&preview

245-2 © IEC:1994 -3-

CONTENTS
Page
FOREWORD ...ttt ettt et te st aesesa e ae st as s ane e e ras aemsneae s seaee s s aa e seneaesssneerans 5
Clause
LI € 1T 1= - 1 oSO USSP O PO URUSORPRNL 9
B 0 B = T o] o 1= RO OO OSSR YRR SRRSO PSPPSRI 9
1.2 Normative references ...t ee e B OO NS 9
1.3 Classification of tests according to the frequency with whigh
they are carried OUt ..o Ko A 11
1.4 SaMPlNG oo ome e DX e SN e e N o e 11
1.5  Pre-conditioning ......ccooorviiircoiir e e e N ee aggee o deee e Ner e Ycnnennn 11
1.6 Testtemperature .....ocoooiiiiiiiiiiiiieeeeees 11
1.7 Test voltage ..o Do N VUSRI 11
1.8  Checking of the durability of colours 3 i 11
1.9 Measurement of thickness gt 2 11
1.10 Measurement of thickness of sh 13
1.11 Measurement of overall dime 13
1.12 Solderability test for untinned ¢ 15
2 Electrical tests ........ 0o N fererrree Do) 17
2.1 Electrical resista AUCHOL S e 17
22 Voltst arried ott onNcompleted €ables ........oooevevcceeeieeeeeeeeeeneea, 19
23 B 0B O GO TS e ee Nt Dererieenteeesresseranseeeeeee e eaaneeee e e meeeeseeemaeaeeneeeaeteesaeens 19
2.4 i at telgperatures above 90 °C .., 19
3  Tests of e gth 6f completed flexible cables.................ccoiiinl. 21
T BN Lo LT IR =2 S N OO USRS 21
3.2 N\ StAtE flBRHItY ROt .o 23
3.3 Wear reSiStance teSt ..o i 25
3.4 Tensile strength of the central heart of lift cables ... 29
4  Tests for mechanical properties after air oven and oxygen bomb ageing of
insulation consisting of rubber compound 1E 1 ... 29
A1 GNMEIAL ..ottt ettt et et tae e ae e a e e nees 29
42 Sampling and preparation ..o 29
4.3 AQEING PrOCEAUIE ..ottt ettt ettt a e s e nes s esnaeseennees 29
4.4 Preparation of test pieces and tensile test ... 29
5 Flame retardance test for lift cables ... 31

6  Test for resistance to heat of textile braids ......oovviiiii e 33


https://webstore.iec.ch/publication/1131&preview

-4 - 245-2 © CEI:1994

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS ET CABLES ISOLES AU CAOUTCHOUC -
TENSION ASSIGNEE AU PLUS EGALE A 450/750 V -

Partie 2: Méthodes d’essais

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation e de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autreg acti ubh des Normes

internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, out Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organlsatlo i vermementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, CEl collabore
étroitement avec IOrgamsanon Internationale de Normalisatjc conditions fixées par

2) Les décisions ou accords officiels de la CE! en ce qui cp 0 i iques, préparés par les
i a ces questions, expriment

3) Ces décisions constituent des recomin ioRs i es sous forme de normes, de

ites nationaux de la CE! s’engagent
e possible, les Normes internationales de la CEl

4) Dans le but d'encourager ['unificatio
a appliquer de fagon transparente, d
dans leurs normes nationales et régi
nationale ou régionale cgrrespondant

5/ CEl 245 a été établie par le sous-comité
des 20 de la CEl: Cables électriques.

Régle des Six Mois/DIS Rapports de vote
20B(BC)114 20B(BC)125
20B(BC)116 20B(BC)126
20B(BC)131 20B(BC)139
20B(BC)132 20B(BC)140
20B(BC)138 20B(BC)147

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a 'approbation de cette norme.

La CEIl 245 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Conducteurs
et cables isolés au caoutchouc — Tension assignée au plus égale a 450/750 V:

Partie 1: 1994, Prescriptions générales
Partie 2: 1994, Méthodes d’essai
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RUBBER INSULATED CABLES -
RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V -

Part 2: Test methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization/for 3tandardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). Theqbject of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardizatiof in te electrical and

non-governmental organizations liaising with the IEC also parnclpat
collaborates closely with the International Organization for Stan <

i¢al committees on

2) The formal decisions or agreements of the {EC on technical ¢
express, as nearly as

which all the National Committees having a special interest ¥

divergence between the |IEC Standard and the carresponding\natiogal or regional standard shalt be clearly
indicated in the latter. Q

This part of International
Low-voltage cables, of |IE

This second edi@
amendment 1 (198

45 has been prepared by sub-committee 20B:

S>< Months' Rule/DIS Report on voting
20B(CO)114 20B(CO)125
20B(CO)1186 20B(CO)126
20B(C0O)131 20B(C0O)139
20B(C0O)132 20B(C0O)140
20B(CO)138 20B(CO)147

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports
on voting indicated in the above table.

IEC 245 consists of the following parts, under the general title Rubber insulated cables —
Rated voltages up to and including 450/750 V:

Part 1: 1994, General requirements
Part 2: 1994, Test methods
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Partie 3: 1994, Conducteurs isolés au silicone, résistant & la chaleur

Partie 4: 1994, Céables souples .

Partie 5: 1994, Cébles pour ascenseurs

Partie 6: 1994, Cébles souples pour électrodes de soudage & I'arc

Partie 7: 1994, Cables isolés a I'éthyléne/acétate de vinyle, résistant aux températures
élevées

Les parties 3 & 7 concernent des types particuliers de cables et ces publications doivent
étre lues conjointement avec les parties 1 et 2. Des parties supplémentaires pourront étre
ajoutées au fur et & mesure que d’autres types seront normalisés.

@%
S
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Part 3: 1994, Heat resistant silicone insulated cables

Part 4: 1994, Cords and flexible cables |

Part 5: 1994, Lift cables

Part 6: 1994, Arc welding electrode cables

Part 7: 1994, Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables

Parts 3 to 7 are for particular types of cable and should be read in conjunction with part 1
and part 2. Further parts may be added as other types are standardized.

@%
S
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CONDUCTEURS ET QABLES ISOL’ES AU CAOUTCHOUC -
TENSION ASSIGNEE AU PLUS EGALE A 450/750 V -

Partie 2: Méthodes d’essais

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 245 donne les méthodes d’essais spécifiées dans I'ensemble

des parties de la CE! 245 pour autant qu’elles ne figurent pas dans

1.2 Références normatives

CEl 245. Au moment de la publication, les éditio
document normatif est sujet a révision et les partie
présente partie de la CEl 245 sont invitées /3
éditions les plus récentes des documents no

ssibilité d'appliquer les
embres de la CEl et de

CEl 245-1: 1994, Conducteurs et ¢4 ] 3¢ ouc — Tension assignée au plus
égale & 450/750 V - Partie 1: Pr 3

CEIl 245-3: 1994, C
égale a 450/750

CEl 245-4; 4,
égale a 4 :

CEl 811-1-2: 1985, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de
gainage des céables électriques — Partie 1: Méthodes d’application générale - Section 2:
Méthodes de vieillissement thermique

Modification 1 (1989)

ISO 1302: 1992, Dessins techniques - Indication des états de surface
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RUBBER INSULATED CABLES -
RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V -

Part 2: Test methods

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 245 gives the test methods specified in all parts of IEC 245 as far as not
laid down in IEC 811.

1.2 Normative references

agreements based on this part of IEC 245 are encourag investigs e’ possibility of
applying the most recent editions of the normative” docums i below. Members

IEC 245-4: 1994, Rubb
Part 4: Cords an
IEC 332-1: 1993,
vertical insulate

I[EC 811-1-N
electric cables

thickness and overall diménsions — Tests for determining the mechanical properties

IEC 811-1-2: 1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 2: Thermal ageing
methods

Amendment 1 (1989)

ISO 1302: 1992, Technical drawings — Method of indicating surface texture
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