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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES -
DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL -

Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium
Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatio
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in th
this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationa 9
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he

2) The formal deC|S|ons or agreements of IEC on technlcal

3) IEC Publications have the form of recommehdation

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote intern i

between any IEC Publicai
the latter.

5) IEC itself does pOt provige any 2
assessment ser i

services carried ou

ormity. Independent certification bodies provide conformity
¥ to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

6)

7) ire€tors, employees, servants or agents including individual experts and

and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

8) ion i ¢ 6rmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable fox the coyrect application of this publication.

9) Attention is drawn tovthe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61215-1-2 has been prepared by IEC technical committee 82:
Solar photovoltaic energy systems.

This edition cancels and replaces the second edition of IEC 61646, issued in 2008, and
constitutes a technical revision.

This edition constitutes a technical revision for thin-Film CdTe based terrestrial photovoltaic
modules.

This standard is to be read in conjunction with IEC 61215-1:2016 and IEC 61215-2:2016.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
82/1182/FDIS 82/1206/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61215 series, published under the geneg title Terrestrial
photovoltaic (PV) modules — Design qualification and type approval, can (be found on the IEC
website.

The committee has decided that the contents of this document wjll remai anged antil the
stability date indicated on the IEC website under "http://websta the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

O

e amended.
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TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES -
DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL -

Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium
Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules

1 Scope and object

This part of IEC 61215 lays down IEC requirements for the design q allflc
approval of terrestrial photovoltaic modules suitable for long-term op
air climates, as defined in IEC 60721-2-1. This document is intendg
CdTe based terrestrial flat plate modules. As such, it addresse
testing of this technology supplementing IEC 61215-1:2(€
requirements for testing.

ation and type

utilized for low concentrator modules (1 to 3 suns). A co entra on modules, all tests
are performed using the current, voltage and (powe >
concentration.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV)
POUR APPLICATIONS TERRESTRES -
QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET HOMOLOGATION —

Partie 1-2: Exigences particuliéres d'essai
des modules photovoltaiques (PV) au tellurure
de cadmium (CdTe) a couches minces

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisati \ < ormalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Co q i L'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les ques Qns les domaines
de Ielectr|C|te et de Ielectronlque A cet effet,

du possible, un accord international sur les™suj
intéressés sont représentés dans chaque com

Dans le but d'encourager i ité i iong s Zomités nationaux de 'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a_applique § 3 € Ies Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Tg blications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspong a.indiquées’en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-méme ne \ sstation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des ser¥ice val t|on de™conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'l respQnsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants,

Tous les uti r qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication
Aucun, 'IEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataices sesyexperts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

nationaux de l'l ¢ o(t préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toute autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61215-1-2 a été établie par le comité d'études 82 de I'lEC:
Systémes de conversion photovoltaique de I'énergie solaire.

Cette édition annule et remplace la deuxiéme édition de I'lEC 61646, parue en 2008, dont elle
constitue une révision technique.

Cette édition constitue une révision technique pour les modules photovoltaiques (PV)
au CdTe a couches minces pour applications terrestres.
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La présente norme doit étre lue conjointement avec I''EC 61215-1:2016 et I''EC 61215-
2:2016.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
82/1182/FDIS 82/1206/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

reconduit,
e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

@@

e amendé.
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MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV)
POUR APPLICATIONS TERRESTRES -
QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET HOMOLOGATION —

Partie 1-2: Exigences particuliéres d'essai
des modules photovoltaiques (PV) au tellurure
de cadmium (CdTe) a couches minces

1 Domaine d'application et objet

qu'elles sont définies dans I'lEC 60721-2-1. Le présent dock
tous les modules a plaque plane au tellurure de cadmid
applications terrestres. A ce titre, il spécifie des exig

technologie en complément des exigences d'essa
I''EC 61215-2:2016.

les modules a faible concentration, touys
courant, de tension et de puissance pr

L'objet de cette séquen
thermiques du module

prolongée aux clmg
modules ainsi gt :

conditions de fonctiq

Le présent docu
apportées au
2:2016.

2 Référenc atives

Les références normatives de I'lEC 61215-1:2016 et de I'lEC 61215-2:2016 s'appliquent sans
modification.
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