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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET
) COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-46: Essais — Chaleur humide, essai cyclique

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatio

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére
orgamsatlons internationales, gouvernementales et non gouve

hniques représentent, dans la mesure

que g

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernan Ie igns ftec
du possmle un accord |nternat|ona| sur leg”syjets étduiés, \etant/don

Les Publications de la CEIl se présentent so 2
comme telles par les Comités nationaux de Ja CEl. T s tes efferts raisonnables sont entreprls afin que la CEI

ifés nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de

fagcon transparente, dans toute Ia npesure possi es internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales < e toutes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales co doiventétre indiquées en termes clairs dans ces derniéres

La CEl n’a pré uc guage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité po i 55 3 icati

Tous les utilisateur oht en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsgbilité la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandata|res s ses expertspafticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

référencées est obligatojre pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée”sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente norme internationale CEl 61300-2-46 a été établie par le sous-comité 86B:
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86
de la CEl: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/2304/FDIS 86B/2340/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-46: Tests — Damp heat, cyclic

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guijdes

governmental organizations liaising with the IEC also partlmpate i
with the International Organization for Standardization (ISO
agreement between the two organizations.

and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effqrts \ t re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

between any IEC Publication ending nationalor regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no joarkiQg proce s approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl j i ication.

6) All users should ehs(rg 3 S iti i ication.

7) No liability shall atts , employees, servants or agents including individual experts and
members of its te and [EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage,. of any wattwe whatsoevef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arisingnolt o publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications

8) Attentidn i wn\te_the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensa

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61300-2-46 has been prepared by sub-committee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/2304/FDIS 86B/2340/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CElI 61300, présentées sous le titre général
Dispositifs d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques - Méthodes
fondamentales d’essais et de mesures, peut étre consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Le contenu du corrigendum d'octobre 2012 a été pris en considé
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A list of all parts of the IEC 61300 series, published under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures, can be found on the IEC
website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrigendum of October 2012 have been ing
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET
) COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-46: Essais —Chaleur humide, essai cyclique

1 Domaine d’application

surface de I'éprouvette. La pénétration de 'humidité peut 4 G ment susceptible

de détériorer le fonctionnement normal, causer des perte igidite igue, et entrainer
des changements d’autres propriétés mécaniqueg” i es “dégradations des
propriétés optiques peuvent aussi survenir. Bien (qu’ gcessairement prévu

comme un essai tropical simulé, cet essai peut ceg INétre~utile pour déterminer
I'absorption de I’humidité par les matériaux d’isc b

non datées, la derniérengdi
amendements).

CEl 60068-2-30@ ]
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-46: Tests — Damp heat, cyclic

1 Scope

The purpose of this part of IEC 61300 is to describe a test to determing the suitability of a
fibre optic device to withstand the environmental condition of high vidity_and,_change of
temperature which may occur in actual use, storage and/or transp®

12 h cycle)

IEC 61300-3-3, Fl;e ORt
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