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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIELECTRIC AND RESISTIVE PROPERTIES
OF SOLID INSULATING MATERIALS -

Part 3-2: Determination of resistive properties (DC methods) -
Surface resistance and surface resistivity

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatio
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in th
this end and in addition to other activities, IEC publishes International 3
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he

2) The formal deC|S|ons or agreements of IEC on technlcal

3) IEC Publications have the form of recommehdation

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote intern i

between any IEC Publicai
the latter.

5) IEC itself does pOt provige any 2
assessment ser i

services carried ou

ormity. Independent certification bodies provide conformity
¥ to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

6)

7) ire€tors, employees, servants or agents including individual experts and

and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

8) ion i ¢ 6rmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable fox the cogrect application of this publication.

9) Attention is drawn tovthe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard |IEC 62631-3-2 has been prepared by IEC technical committee 112:
Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems.

This first edition cancels and replaces the second edition of IEC 60093, published in 1980,
and constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the second
edition of IEC 60093:

a) IEC 60093 has been completely revised, both editorially and technically, and incorporated
into the new IEC 62631 series;
b) test methods have been updated to current day state of the art;

c) volume and surface resistance and resistivity are now separated into IEC 62631-3-1 and
IEC 62631-3-2, respectively.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
112/340FDIS 112/351/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62631 series, published under the general title Dielectric and
resistive properties of solid insulating materials, can be found on the IEC Wwebsite.

e reconfirmed,
e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

O

e amended.
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DIELECTRIC AND RESISTIVE PROPERTIES
OF SOLID INSULATING MATERIALS -

Part 3-2: Determination of resistive properties (DC methods) -
Surface resistance and surface resistivity

1 Scope

This part of IEC 62631 covers methods of test for the determination of su
surface resistivity of electrical insulation materials by applying DC voltage

esistance and

2 Normative references

is document and
eited applies. For
t (including any

The following documents, in whole or in part, are normativg
are indispensable for its application. For dated reference
undated references, the Ilatest edition of the
amendments) applies.

IEC 60212, Standard conditions for ] testing of solid electrical
insulating materials

IEC 62631-3-3, Diele

Determination o@s

1 To be published.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PROPRIETES DIELECTRIQUES ET RESISTIVES
DES MATERIAUX ISOLANTS SOLIDES -

Partie 3-2: Détermination des propriétés résistives
(méthodes en courant continu) —
Résistance superficielle et résistivité superficielle

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation sndiale de_ normgalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités n 5 'IFC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questiong’de ROMN isati S Ie domaines

de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autke & ie/ des Normes
mternatlonales des Spe0|f|cat|ons technlques des Rapports techpd ecificationy” accessibles au

on avec I'lEC, participent
de Normalisation (ISO),

mités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
blications de I'lEC dans leurs publications nationales
ications de I'IEC et toutes publications nationales ou
termes clairs dans ces derniéres.

régionales correspondanies doivegt\étre indiqiié
5) L'IEC eIIe-mém A 9
fournissent des sefvje S 3 7

conformité de I'lEC aklend'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) ili S rer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.
7) Aucune tre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
manda rts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

toute autre Publitation ge I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62631-3-2 a été établie par le comité d'études 112 de I'lEC:
Evaluation et qualification des systémes et matériaux d'isolement électrique.

Cette premiére édition annule et remplace la deuxiéme édition de I'lEC 60093 parue en 1980
dont elle constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a la deuxiéme
édition de I'lEC 60093:

a) I'lEC 60093 a été entiérement révisée tant au plan rédactionnel que technique et insérée
dans la nouvelle série IEC 62631;


https://webstore.iec.ch/publication/23875&preview

- 20 - IEC 62631-3-2:2015 © IEC:2015

b) les méthodes d'essai ont été adaptées a I'état actuel de la technique;

c) les résistances et les résistivités transversales et superficielles sont maintenant séparées
et font I'objet de deux parties, I'lEC 62631-3-1 et I'lEC 62631-3-2, respectivement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
112/340/FDIS 112/351/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous
relatives a la publication recherchée. A cette date, |

e reconduite,
e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, 0
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PROPRIETES DIELECTRIQUES ET RESISTIVES
DES MATERIAUX ISOLANTS SOLIDES -

Partie 3-2: Détermination des propriétés résistives

(méthodes en courant continu) —
Résistance superficielle et résistivité superficielle

1 Domaine d'application

iRer larésistance
appliquant une

La présente partie de I'lEC 62631 couvre des méthodes d'essai pour dét
superficielle et la résistivité superficielle de matériaux isolants éle
tension continue.

r

2 Références normatives

references datées, seule [I'édition citée sap que, Py 5fé 2es, la
derniére édition du document de i compris les éventuels
amendements).

IEC 60212, Conditions normales a obs N et dant les essais de matériaux isolants
électriques solides

IEC 62631-3-1,
Partie 3-1:
Résistance tran

IEC 62631-3-3,
Partie 3-3: Déte
Résistance d'isol

1 A publier.
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